
Resume : Ce travail avait pour objectif, d’une part à la récupération du bleu de méthylène, il 

s’agit d’un colorant très toxique, et d’autre part d’évaluer les capacités adsorptives d’une 

argile algérienne, d’un gisement situé à Tlemcen .Le matériau a subi une purification. Il est 

caractérisé d’un volume poreux et une grande surface spécifique (80.7 m2/g) [74], aboutissant 

ainsi à un adsorbant de grande efficacité. Une propriété intéressante ayant permis la 

récupération du colorant considéré .La caractérisation a été réalisée par Diffraction des 

Rayons X et l’infrarouge, L’analyse minéralogique par DRX a révélé que ce matériau est 

constitué principalement de la Montmorillonite ,ainsi sa composition chimique est 

essentiellement représentée par le silice et l’alumine. L’adsorption du bleu de méthylène a été 

effectuée en tenant compte de plusieurs paramètres. Voir les conditions ambiantes de 

température et PH initiale de solution, pour suivit l’efficacité du processus de l’adsorption. on 

utilise un matériau localement abondant ,et à bas prix (l’argile) bentonite pour récupéré un 

colorant industriel très toxique, (bleu de méthylène) [d’examiner la possibilité d’utiliser un 

matériau argileux en vue de récupérer le bleu de méthylène à partir d’une phase aqueuse ,]on 

suivi l’adsorption par une étude cinétique et modélisations thermodynamiques. 

صبغت شذٚذة انسًٛت ، ٔثاَٛاً نخقٛٛى  كاٌ انٓذف يٍ ْذا انعًم ، أٔلاً ، اسخعادة يادة انًٛثٛهٍٛ انشرقاء ، ْٕٔ : ملخص

 2و  70.8ٚخًٛش بحجى انًساو ٔيساحت كبٛزة ) .حى حُقٛت انًادة .يٕجٕد فٙ حهًساٌ انقذراث الإدياَٛت نهصهصال انجشائز٘ ،

إجزاء انخٕصٛف  حى .خاصٛت يثٛزة نلاْخًاو ٔانخٙ سًحج باسخعادة انصبغت .[ ، يًا أدٖ إنٗ كفاءة عانٛت ياصت87/ جى( ]

نًادة حخكٌٕ بشكم أٌ ْذِ ا XRD انخحهٛم انًعذَٙ بٕاسطت بٕاسطت حٕٛد الأشعت انسُٛٛت ٔالأشعت ححج انحًزاء ، ٔكشف

حى حُفٛذ ايخشاس انًٛثٛهٍٛ  .ٔالأنٕيُٛا يَٕخًٕرٚهَٕٛج ، نذنك ٚخى حًثٛم حزكٛبّ انكًٛٛائٙ بشكم أساسٙ بانسٛهٛكا رئٛسٙ يٍ

اَظز ظزٔف درجت انحزارة انًحٛطت ٔدرجت انحًٕضت الأٔنٙ يٍ انحم ،  .الأسرق يع الأخذ فٙ الاعخبار عذة يعاٚٛز

صبغت صُاعٛت  اسخخذاو يادة ٔفٛزة يحهٛا ، ٔبخكهفت يُخفضت )طٍٛ( انبُخَٕاٚج لاسخعادة ٚخى .خشاسنزصذ كفاءة عًهٛت الاي

يٍ يزحهت يائٛت ، حبعج  طُٛٛت لاسخعادة انًٛثٛهٍٛ الأسرق شذٚذة انسًٛت ، )أسرق انًٛثٛهٍٛ( ]نذراست إيكاَٛت اسخخذاو يادة

 .الايخشاس دراست حزكٛت ًَٔذجت حزارٚت دُٚايٛكٛت

Abstract : The aim of this work was, firstly, to recover methylene blue, it is a very toxic dye, 

and secondly to evaluate the adsorptive capacities of an Algerian clay, a located in Tlemcen. 

The material has been purified. It is characterized by a pore volume and a large surface area 

(80.7 m2 / g) [74], resulting in a high efficiency adsorbent. An interesting property that 

allowed the recovery of the dye considered. The characterization was carried out by 

Diffraction of the X-rays and the infrared, the mineralogical analysis by XRD revealed that 

this material consists mainly of Montmorillonite, so its chemical composition is essentially 

represented by silica and alumina. The adsorption of methylene blue was carried out taking 

into account several parameters. See ambient temperature conditions and initial pH of 

solution, for monitoring the efficiency of the adsorption process. a locally abundant material, 

and at low cost (clay) bentonite is used to recover a very toxic industrial dye, (methylene 

blue) [to examine the possibility of using a clay material to recover methylene blue from an 

aqueous phase], the adsorption was followed by a kinetic study and thermodynamic modeling. 

 

 


